
1) Лист ПН-О-40 08Х18Н10Т -М3б ГОСТ 

19903-2015, УЗК 1 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 7350-

77 (раскрой 40х1600х6000 мм, 3 листа) кол-

во в тоннах 9,04 т.    

2) Лист ПН-О-50 08Х18Н10Т -М3б ГОСТ 

19903-2015, УЗК 1 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 7350-

77 (раскрой 50х1500х6000 мм, 1 лист  кол-во 

в тоннах 3,53 т.    

3) Лист ПН-О-110 08Х18Н10Т -М3б, УЗК 1, 

МКК (АМУ) Гр. II Б ОСТ 108.109.01-92, 

контроль немет. включений, контроль 

величины зерна, контроль А.Ф.,  

ГОСТ 19903-2015 ГОСТ 22727-88 ГОСТ 6032-

2017  

ГОСТ 7350-77 (раскрой 110х2000х5200 мм, 1 

лист)"кол-во в тоннах 8,98 т.   


