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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

№ АЛС-003-0386 от 01.10.2021 г.  
  

м.п. 

 

Утвердил Руководитель ИЛ Попов Е. Д. 

Испытал Бодров В. И. 

Количество страниц 3 

Наименование образца про-

дукции 

Материалы звукотеплоизоляционные из вспененного полиэти-
лена и полипропилена, в том числе ламинированные лавсаном 

или фольгой, а также с самоклеящимся слоем: полотна, жгу-

ты, оболочки трубные, с маркировкой «PenoProm».. 

Наименование и адрес заяви-

теля 

ООО «Правильный Дом». Место нахождения (адрес юридиче-
ского лица) и адрес места осуществления деятельности: Рос-

сийская Федерация, 390000, Рязанская область, г. Рязань, тер. 

Восточный промузел, д. 11, к. 1. 

Наименование и адрес изгото-

вителя 

ООО «Правильный Дом». Место нахождения (адрес юридичес-
кого лица) и адрес места осуществления деятельности: Рос-

сийская Федерация, 390000, Рязанская область, г. Рязань, тер. 

Восточный промузел, д. 11, к. 1. 

Испытания на соответствие ТУ 22.21.41-002-75800623-2021 «Материалы звукотеплоизоля-

ционные из вспененного полиэтилена и полипропилена, в том 
числе ламинированные лавсаном или фольгой, а также с са-

моклеящимся слоем: полотна, жгуты, оболочки трубные. Тех-

нические условия» 

Дата получения образцов 17.09.2021 

Количество пробы/образцов 3 шт. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ 

 

Раздел Требования / испытания Заключение 

ТУ 

22.21.41-

002-

75800623-

2021 

Материалы звукотеплоизоляционные из вспененного полиэтилена и по-

липропилена, в том числе ламинированные лавсаном или фольгой, а 

также с самоклеящимся слоем: полотна, жгуты, оболочки трубные. 

Технические условия. 

 

п.2.2 

Поверхность материала не должна иметь грубых дефектов внешнего вида: 

пробоин, прорезанных или протёртых мест. Кромки материала не должны 

иметь местных искривлений и надрывов. Материал не должен расслаивать-
ся. 

Материал поставляется в рулонах. Торцы рулонов должны быть ровными. 

Обрывы в рулонах и составные рулоны не допускаются. 

С 

п.2.3.1 

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.  

Коэффициент теплопроводности, 0,032-0,048 Вт/м·°С. 0,037 

Максимальная рабочая температура, +105 °С. С 

Минимальная рабочая температура, -60 °С. С 

Водопоглощение, 0,9 %. 0,9 

Динамический модуль упругости Еа, 0,26 - 0,42 Мпа. 0,35 

Коэффициент паропроницаемости, 0,001 мг/м2·ч·Па. 0,001 

Индекс снижения приведенного ударного шума, 18-22 дБ. 20 

п.2.3.2 

Геометрические параметры материала приведены в таблице 2.  

Объем рулона, 15-350 м2. 54,8 

Ширина, 0,5-1,3 м. 0,7 

Толщина, 1-15 мм. 6 

Длина, 10-350 м. 19 

Масса ролика (при толщине 8 мм и объеме ролика 50 м2) 9,5-10 кг. 9,6 

п.2.3.2.1 

Предельные отклонения размеров материалов от номинального значения (по 
основе) не должны превышать: 

- по длине: (±100) мм; 

- по ширине: (±1) мм; 
- по толщине: (±10) %. 

 
 

±0,5 

±0,1 
±0,1 

п.4.1. 

Каждая упаковочная единица (рулон) должна иметь маркировку в виде яр-

лыка, прикрепленного к упаковке с указанием: 

- наименования предприятия-изготовителя, товарного знака, местонахожде-
ния; 

- наименования и обозначения; 

- состава; 
- длины и ширины материала в рулоне, м; 

- значения звуко- и теплоизоляции; 

- обозначение настоящих технических условий; 
- условий хранения и использования. 

С 

п.4.2 
Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192, с указанием манипуляционных 
знаков: «Крюками не брать», «Беречь от влаги», «Беречь от солнечных лу-

чей». 

С 

п.4.3 
Рулоны упаковываются в прозрачные полиэтиленовые рукава по ГОСТ 

10354. 
С 

 

*С- соответствует нормативным требованиям 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Проверенные образцы соответствуют ТУ 22.21.41-002-75800623-2021 Материалы зву-

котеплоизоляционные из вспененного полиэтилена и полипропилена, в том числе ламинирован-
ные лавсаном или фольгой, а также с самоклеящимся слоем: полотна, жгуты, оболочки труб-

ные. Технические условия. 

 

Ответственный:                                                                                        _____________Бодров В.И. 




